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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji termicznych jako elementu robót „Projekt przebudowy wnętrz budynku Głównej Siedziby 
Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Legionów 2 / PL. Wolności 4”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują: 

− Roboty przygotowawcze. 
− Izolacje termiczne - podłogi, podcienie, stropodach, ściany, stropy. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia podano w OST pkt.1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.6.  
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w OST pkt. 2. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczający dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Do wykonania w/w robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

− płyty z wełny mineralnej zgodnie z PN-EN 13162,  
− styropian EPS zgodnie z PN-EN 13163,  
− keramzyt – wypełnienie stropu WPS, 
− zaprawa klejowa i zbrojeniowa do płyt styropianowych i wełny mineralnej, 
− siatka zbrojąca przeznaczona do systemów ociepleń,, 
− materiały pomocnicze. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy 
uwzględnić wymagania producenta izolacji. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne zasady transportu podano w OST pkt. 4. 
Wyroby należy transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta. 
Materiały powinny być transportowane i składowane w warunkach uniemożliwiających jego zawilgocenie 
oraz uszkodzenie mechaniczne. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Wykonanie w/w robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, normami  
i warunkami technicznymi. 
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5.1.1. Zakres wykonywania robót 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie 
luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków 
pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe 
ubytki wypełnić. 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych i aprobat technicznych. 
Przy układaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 
temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda ułożona warstwa izolacji powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy. 
 
Uwaga : Dla niewymienionych powyżej zasad wykonania robót,  należy stosować wytyczne określone w 
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ». 
Wszelkie prace konserwatorskie prowadzić według szczegółowych wytycznych uzgodnionych z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków; 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6. 
Kontrola jakości robót na polega na sprawdzeniu: właściwej jakości materiału na podstawie atestu 
Producenta, zgodności sposobu magazynowania, kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni 
(wizualna ocena przygotowania powierzchni pod względem równości, braku plam, zabrudzeń, wilgotności), 
kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności 
wykonania powłok, mocowania, stwierdzeniem braku odspojeń itp.), oznaczenie rzeczywistej grubości 
powłoki ( grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z 
zaleceniami Producenta, kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych. 
Nie należy stosować materiałów po okresie gwarancyjnym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST pkt. 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania odbioru robót podano w OST pkt. 8. 
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST pkt. 9. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 13168+A1 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny drzewnej (WW) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
PN-EN 13163+A2  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
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PN-EN 12089   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy zginaniu. 
PN-EN 13162+A1 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie Specyfikacja.  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Dokumentacja projektowa. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Ustawa z dnia 23lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserw. przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i 
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań arch. i poszukiwań zabytków. 
 


